
Principali lavori eseguiti nell’anno 2006

Restauro delle mura di Bologna in prossimità di porta Galliera. Analisi dei materiali.
Torre Civica di Asolo (TV). Analisi di malte, efflorescenze e polveri.
Analisi chimiche su frammenti di intonaco dipinto prelevati dalla Cappella Gallieri, Chieri (TO).
Restauro della Chiesa di S. Maria del Carmine (chiesa del Crivelli). Analisi di laboratorio preliminari.
Analisi di laboratorio preliminari al restauro del compianto su Cristo Morto del Santuario della Bozzola
Analisi di frammenti di pellicole pittoriche e di intonaci prelevati da villa Tivan, Mestre.
Analisi chimico-stratigrafiche su frammenti pittorici prelevati dal salone d’onore di Villa Valmarana-
Bormioli, Vicenza.
Analisi stratigrafiche e chimiche su frammenti di pellicola pittorica prelevati dal Palazzo Assessorile di Cles
(TN)
Analisi chimiche e mineralogico-petrografiche su frammenti di efflorescenze e di intonaco prelevati dalla
facciata Nord del Teatro Asioli di Correggio (RE)
Analisi stratigrafiche e chimiche su frammenti di polveri e di materiale lapideo prelevati dal portale di
Palazzo dei Priori, Perugia.
Analisi chimiche e stratigrafiche su frammenti di intonaco dipinto prelevati dalla cappella laterale del
Duomo di Guastalla (RE)
Analisi stratigrafiche e chimiche su frammenti prelevati dal Crocifisso ligneo di Giovanni Todesco, Norcia.
Analisi chimico-stratigrafiche su frammenti pittorici prelevati dal dipinto romanico raffigurante Madonna
con Bambino del Santuario del Castello di Almenno san Salvatore.
Analisi di laboratorio preliminari al restauro della fontana sita in Piazza Federico II a Jesi (AN)
Duomo di Reggio Emilia, Restauro della Cappella Fiordibelli. Analisi di laboratorio preliminari.
Analisi mineralogico-petrografiche e chimiche eseguite su polveri e frammenti di lapidei prelevati da alcuni
capitelli custoditi nel museo di S. Sebastiano a Mantova.
Analisi chimiche su frammenti e polveri prelevati da una lastra in Bronzo attribuita a F. di Giorgio Martini e
custodita nella Chiesa dei Carmini, Venezia
Analisi chimiche su un frammento di adesivo prelevato da un affresco strappato di P. Mezzastris di proprietà
della Pinacoteca Comunale di Foligno.
Analisi di laboratorio preliminari al restauro del Palazzo del grano Rovereto.
Analisi chimiche su frammenti e polveri prelevati dai cavalli in bronzo della Basilica di San Marco, Venezia
Analisi di frammenti di intonaco dipinto prelevati dal palazzo denominato La Rotonda, Rovigo.
Palazzo Comunale di Cortina D’Ampezzo (BL). Analisi dei materiali lapidei delle facciate.
Analisi chimico-stratigrafiche su frammenti pittorici prelevati dal dipinto su tela di F. Barbieri detto il
Guercino raffigurante “Madonna in trono con  putti  Angelo e i Santi Pietro e Girolamo” custodito nel 
Duomo di Reggio Emilia
Palazzo San Fermo, Verona Analisi su prelievi realizzati sulle colonne della facciata sud del chiostro minore
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